Bauwerk-Abdichtung /~Instandsetzung

Neue DIN 18533
Bauwerk-Abdichtung

nach neuem Standard

Schitzen Sie lhr Bauwerk normkonform vor Feuchtigkeit.
Erdberihrte Bauteile fachgerecht nach dem SCHOMBURG-
System abdichten.

Sicher die Lésung.
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Neue DIN 18533
Abdichtung nach nevem Standard

Im Jahr 2010 entschied der Normenausschuss, die bisherige
DIN 18195 in Einzelnormen fur funf verschiedene Anwendungs-
bereiche (DIN 18531 bis DIN 18535) aufzuteilen. Die Abdichtung
von erdberihrten Bauteilen mit flissig zu verarbeitenden und
bahnenférmigen Abdichtungsstoffen wird fortan in der DIN 18533
geregelt. Die neue Norm bietet Hilfestellungen zur Planung und
Ausfihrung von Bauwerksabdichtungen. Hinweise und detaillierte
Erlguterungen zu Wasserbeanspruchungen, Riss- und Nutzungs-
klassen, Zuordnung verschiedener Abdichtungsbauarten sowie
Verarbeitung sind Bestandteil der neuen Normenreihe.

Auf den nachfolgenden Seiten werden die SCHOMBURG

Losungen zu den einzelnen Wassereinwirkungsklassen dargestellt.
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EXPERTENRAT

Worauf zu
achten ist

Die Wahl der Abdichtung ist von
den folgenden Kriterien abhangig:

« Wassereinwirkungsklasse

« Rissklasse

« Rissiberbrickungsklasse

« Raumnutzungsklasse

« Zuverlgssigkeitsanforderungen
Beschreibungen siehe Seite 10-11.




SCHOMBURG Lasungen

Bitumindse Bauwerksabdichtung: 1]
Wassereinwirkungsklasse W2.1-E

(Wassereinwirkungsklassen W1.1-E + W1.2-E: ebenfalls maglich)

Vollfugiges/ebenfléchiges Mauerwerk,/Befon
ACHTUNG NEU!

(1]
€) Hohlkehle mineralisch z.B. ASOCRET-M30
Mineralische Hohlkehlen durfen
e Geeignete Los-Festflanschkonstruktion Wasser nicht kapillar leiten:
ASOCRET-M30 ist ein wasser-
o Abdichtung Ubergang Sockelbereich mit Verstarkungs- abweisender, normkonformer
(5]

einlage und unter aufgehenden Wénden Hohlkehlenmartel.
z.B. AQUAFIN®-RS300

Flachenabdichtung und FuBpunkidichtung z. B.
COMBIDIC®-2K-PREMIUM /
COMBIDIC®-2K-CLASSIC

inkl. ASO®-Verstarkungseinlage

o Schutzschicht

Die gewdhlte Bauweise beruht auf dem vorgegebenen
Untergrund erddruckbelastetes Mauerwerk/Beton (R3-E;
Rissweite < 1 mm] und der vorliegenden Belastung durch
ma&Bige Einwirkung bei driickendem Wasser (W2.1-E).

Die Angaben in den aktuellen Technischen Merkblattern der aufgefuhrten
Produkte sind zu beachten. Diese sowie weitere Unterlagen stehen lhnen
unter schomburg.de zur Verfigung.
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M Mineralische Bauwerksabdichtung:
Wassereinwirkungsklasse W 11-E

(Wassereinwirkungsklasse W1.2-E: identischer Aufbau mit Drénung

Befonuntergrund

ACHTUNG NEU!

Hohlkehle mineralisch z.B. ASOCRET-M30
Mineralische Dichtungsschlamme
Dichtmanschette z.B. ADF®-Rohrdichtmanschette als Abdichtung bei Befonbauteilen

normkonform.
Ubergang Sockelbereich z.B. AQUAFIN®-RS300

Flachenabdichtung z. B. AQUAFIN®-RS300

Schutzschicht

000000

Die gewdhlte Bauweise beruht auf dem vorgegebenen
Untergrund Beton (R1-E, Rissweite < 0,2 mm| und der
vorliegenden Belastung durch Bodenfeuchte und nicht-
drickendem Wasser bei stark durchlassigem Boden

[W1.1-E).

Die Angaben in den akivellen Technischen Merkblatiern der aufgefihrien
Produkte sind zu beachten. Diese sowie weitere Unterlagen stehen lhnen
unter schomburg.de zur Verfigung.
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Mineralische Bauwerksabdichtung: 1]
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenplatte]

(Ausfuhrung gemaB W1, 1-E: komplett mineralisch)

o Mauerwerk/Beton

Anschluss Boden-Wand alternativ ausgefuhrt
mit Dichtbandtechnik z.B. ASO®-Dichtband-2000-S
(Normkonform = mineralische Hohlkehle

z.B. ASOCRET-M30)

e Abdichtung erdberihrt und unter aufgehenden Weanden
kompleft mineralisch z.B. AQUAFIN®-RS300

Die gewdhlte Bauweise beruht auf dem vorgegebenen
Untergrund Bodenplatte und nicht erddruckbelastetes
Mauerwerk/Beton.

Die Angaben in den akiuellen Technischen Merkblattern der aufgefuhrten
Produkte sind zu beachten. Diese sowie weitere Unterlagen stehen lhnen
unter schomburg.de zur Verfigung.

|

schomburg.de 7



M Spritzwasser am Wandsockel:
Wassereinwirkungsklasse W4 -E

sowie Kapillarwasser in und unter erdberthrten Wénden (einschaliges Mauerwerk|

€ Flachenabdichiung z.B. COMBIDIC®-2K-PREMIUM
e Abdichtung Sockelbereich z.B. AQUAFIN®-RS300
e Wasserabweisender Sockelputz z.B. ASOCRET-M30

@) reuchieschuiz z.B. AQUAFIN®-RS300

Die gewdhlte Bauweise beruht auf dem vorgegebenen
Untergrund einschaliges Mauerwerk im Sockelbereich
(R1-E; Rissweite < 0,2 mm) und der vorliegenden Be-
lastung durch Spritz- und Sickerwasser (W4-E).

Die Angaben in den akiuellen Technischen Merkblattern der aufgefuhrten

Produkte sind zu beachten. Diese sowie weitere Unterlagen stehen lhnen
unter schomburg.de zur Verfigung.
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Spritzwasser am Wandsockel: 1]
Wassereinwirkungsklasse W4 -E

sowie Kapillarwasser in und unter erdberhrten Wénden (zweischaliges Mauerwerk|

o Zweischaliges Mauerwerk, Hintermauverwerk /
AuBenschale

9 Dichtbandtechnik an Elementen

e Abdichtung unfer aufgehenden Wanden und
Hintermauerwerk z.B. AQUAFIN®-RS300

Die gewdhlte Bauweise beruht auf dem vorgegebenen
Untergrund zweischaliges Mauerwerk und aufgehende
Waénde im Sockelbereich (R1-E; Rissweite < 0,2 mm)

und der vorliegenden Belastung durch Spritz- und Sicker-
wasser (W4-E).

Die Angaben in den akiuellen Technischen Merkblattern der aufgefuhrten
Produkte sind zu beachten. Diese sowie weitere Unterlagen stehen lhnen
unter schomburg.de zur Verfigung.
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i Kriterien der DIN 18533

Zuordnung der Abdichtungsbauarten

Raumnutzungs-  Wassereinwirkungs-

Anwendungsbereich  klasse klassen Rissklasse Abdichtungsbauart
Erdberihrte RN1-E bis RN3-E WI1-E, W2.1-E, W4-E R1-E bis R3-E PMBC
Weénde und
Sockel RN1-E bis RN2-E W1-E und W4-E R1-E Rissuberbrickende MDS
Erberihrte RNT-E bis RN2-E WI-E R1-E Rissiberbrickende MDS
Bodenplatten

RN1-E bis RN3-E WI1-E, W2 .1-E R1-E bis R3-E PMBC
Erdiuberschittete RN1-E bis RN3-E W3-E R1-E bis R3-E PMBC

Deckenplatten

Quelle: DIN 18533-1

Wassereinwirkungsklassen

Klasse Art der Einwirkung

W1-E Bodenfeuchte und nichtdrickendes Wasser

WI.1-E Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser bei Bodenplatten und erdberithrten Wénden

W1.2-E Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser bei Bodenplatten und erdberihrten Wénden mit Dréinung
W2-E Drijckendes Wasser

W2.1-E Mé&Bige Einwirkung von driickendem Wasser <3 m Eintauchtiefe

W2.2-E Hohe Einwirkung von driickendem Wasser >3 m Eintauchtiefe

W3-E Nicht drickendes Wasser auf erdiberschitteten Decken

W4-E Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wéanden

Quelle: DIN 18533-1

Rissklassen und RissGberbrickungsklassen

Rissbildung/Rissbreiten- Rissiberbrickungsklasse
Rissklasse anderung im Untergrund gemdéB Abdichtungsbauarten
R1-E <0,2 mm RU1-E, geringe Rissiberbrickung < 0,2 mm
R2-E <0,5 mm RU2-E, maige Risstberbrickung < 0,5 mm
R3-E < 1,0 mm - Rissversatz < 0,5 mm RUS-E, hohe Rissiberbriickung < 1,0 mm - Rissversatz < 0,5 mm

Quelle: DIN 18533-1
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Anderungen in der DIN 18533

Alte Norm

Neue Norm

8195-1
Q52

18195 - Abdichtung von Bauwerken - Begriffe

95-4

95-3 18531 - Abdichtung von Dachern

95-5 18532 - Abdichtung von befohrbaren Verkehrsflachen aus Beton

957 18533 - Abdichtung von erdberihrten Bauteilen

81
81
81
81
8195-6
81
81
81
81

959 18534 - Abdichtung von Innenrgumen

18535 - Abdichtung von Behdltern und Becken

Quelle: DIN 18533-1

Raumnutzungsklassen

Raumnutzungs- Anforderung an

klassen Trockenheit und Raumluft Beispiele

RN1-E Geringe Anforderung Offene Werk- und Lagerhallen, Tiefgaragen

RN2-E Ubliche Anforderung Aufenthaltsréume, Keller in tblichen Wohn-und Birogeb&uden
RN3-E Hohe Anforderung Magazin zur Lagerung unersetzlicher Giter, Raum fir Zentrallager

Quelle: DIN 18533-1

Glossar

E
Erdberihrt

FPD
Flexible polymermodifizierte
Dickbeschichtung

Fugentyp |
Llangsam ablaufende, einmalige oder
selten wiederholte Bewegung

Fugentyp Il
Schnell ablaufende, h&ufig wiederholte
Bewegungen

HGW
Bemessungsgrundwasserstand

HHW

Bemessungshochwasserstand

KMB
Kunststoffmodifizierte
Bitumendickbeschichtung

KSK
Kaltselbstklebende Bitumenbahn

MDS

Mineralische Dichtungsschlémme

PG-FBB

Prifgrundsatze Fugenabdichtung in
erdberihrten Bauteilen aus Beton mit
hohem Wassereindringwiderstand

PG-UBB

Prifgrundsatze Ubergang auf wasser-

undurchléssige Bauteile

PMBC

Polymer modified bituminous coating

R
Rissklasse

Raumnutzungsklasse

RU
Rissiberbrickungsklasse

VK

Verformungsklasse

w
Wassereinwirkungsklasse
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Die Unternehmensgruppe SCHOMBURG
entwickelt, produziert und verireibt System-
Baustoffe fir die Bereiche:

Bauwerk-Abdichtung/Instandsetzung
* Fliesen-/Naturstein-/Estrichverlegung
* Bodenschutz-/Beschichtungssysteme
¢ Befontechnologie

National und international zeichnet
SCHOMBURG seit tber 80 Jahren eine im
Markt anerkannte Entwicklungskompetenz
aus. System-Baustoffe aus der eigenen
Produktion geniePen weltweit ein hohes
Ansehen.

Fachleute schatzen die Qualitét und die
Wirtschaftlichkeit der System-Baustoffe, die
Serviceleistungen und somit die Kernkom-
petenz der Unternehmensgruppe.

Um den hohen Anforderungen eines sich
sttindig weiter entwickelnden Marktes gerecht
zu werden, investieren wir kontinuierlich in die
Forschung und Entwicklung neuer und bereits
bestehender Produkte. Dies garantiert eine
stéindig hohe Produktqualitét zur Zufriedenheit
unserer Kunden.

SCHOMBURG GmbH
Aqudfinstrabe 2-8

D-32760 Detmold (Germany
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de
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Anderungen vorbehalten. Rechtsrelevant ist das jeweils giltige Technische Merkblatt.
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